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P�edpisová základna

Normy a p � edpisy související
� � SN EN 12271 a � SN 73 6129
� Kapitola 26 TKP
� � SN EN 12591 a � SN 65 7204
� � SN EN 13808 a � SN 73 6132
� � SN EN 13043
� TP 208
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Recyklace konstruk � ních vrstev 
vozovek za studena s vyu�itím 

asfaltových emulzí
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí

Souhrn výhod :

� Mo�nost vyu�ití a� 100 % materiál �  konstruk � ních vrstev 
vozovky – úspora materiálových zdroj � ,

� Homogenizace únosnosti konstruk � ního souvrství vozovky,

� Podstatné sní�ení � asové náro � nosti,

� Ekonomická výhodnost,

� Sní�ení negativního vlivu na okolní sí �  silnic,

� Zvýšení ochrany �ivotního prost � edí.

Emulzní technologie (SENS 12)

7

Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek za 
studena s vyu�itím asfaltových emulzí

Pro recyklace konstruk � ních vrstev platí Technické podmínky

TP 208

RECYKLACE KONSTRUK � NÍCH VRSTEV 

NETUHÝCH VOZOVEK ZA STUDENA
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí

U�ití :

Vrstva recyklovaná na míst �  / 
v míchacím centru

Doporu � ená t � ída dopravního zatí�ení

Obrusná 
vrstva

Lo�ní     
vrstva 

Podkladní 
vrstva

s pou�itím cementu + 
asfaltové emulze

- V, VI bez omezení

s pou�itím asfaltové emulze - IV, V, VI bez omezení
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí

Podkladní vrstva stmelená cementem 
+ asfaltovou emulzí

Minimální tlouš � ka tlouš � ka zhutn � né
vrstvy pokládané nebo recyklované na 
míst �  je 120 mm, maximální doporu � ená 
tlouš � ka je 200 mm, maximální 
nep�ekro � itelná tlouš � ka je 250 mm

Vrstvy asfaltového krytu stmelené 
asfaltovou emulzí

Minimální tlouš � ka zhutn � nné vrstvy 
pokládané nebo recyklované na míst �  je 
50 mm, maximální tlouš � ka je 120 mm

Tlouš � ka vrstvev :
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí

Rozhodnutí o recyklaci vrstev konstrukce vozovky mu sí 
p� edcházet diagnostický pr � zkum, který musí zahrnovat :

� Vizuální prohlídku pro identifikaci poruch
� Jádrové vývrty a hloubkové vrtané sondy pro zjišt � ní stavu,

tloušt � k, druhu konstruk � ních vrstev a druhu zeminy v podlo�í
� Pr� kaz dostate � né únosnosti podlo�í v � etn �  posouzení

podlo�ní zeminy
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

OPRAVA SILNICE III. T � ÍDY
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

OPRAVA SILNICE I/56 OSTRAVA – FRÝDEK MÍSTEK - 2000
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

OPRAVA SILNICE I/56 OSTRAVA – FRÝDEK MÍSTEK - 2000

Emulzní technologie (SENS 12)

14

Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

OPRAVA DÁLNICE D1 - 2005
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

OPRAVA DÁLNICE D1 - 2009
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek za 
studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

P� íklad opravy 
poškozeného kraje 

vozovky technologií 
recyklace za studena na 

míst �
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace – kontrola kvality
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

Výsledek recyklace za studena s 
kombinovaným pojivem asfalt + 

cement provád � né na míst �  -
podkladní vrstva – vývrt 

pr � m� ru 150 mm
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Recyklace konstruk � ních vrstev vozovek 
za studena s vyu�itím asfaltových emulzí
P� íklady z realizace

Vyu�ití technologie 
recyklace za studena p � i 

oprav �  lo�ní vrstvy
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Emulzní asfaltové sm � si
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Emulzní asfaltové sm � si

Popis
� Relativn �  nová ekologická technologie, více zkušeností zejména  z 

USA a Francie,
� Sm� s zavlhlé sm � si kameniva, R-materiálu a speciálního typu 

pomalušt � pné 60 % ní KAE,

� Sm� s se vyrábí zpravidla v mobilním nebo semimobilním mí chacím 
centru a pokládá klasicky pou�itím finišeru,

� Pot �eba vyšší hutnící energie, hutn � ní vícestup � ové – v prvním kroku 
max. mo�ný po � et p �ejezd �  (sm� s obsahuje zpravidla 7% vody)

� Delší doba konsolidace,

� Lze pou�ít jako pojí�d � nou obrusnou vrstvu, výhodn � jší je provedení 
obrusné vrstvy nát � rem, EMK nebo klasickou asfaltovou vrstvou.
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Emulzní asfaltové sm � si

U�ití
� Silnice TDZ II - VI, lze pou�ít jako podkladní i jako obrusné vrstvy,

� Pou�ívané zrnitosti sm � sí: max. velikost zrna 11, 16, 22, 32 mm
� Výrazné sní�ení p �epravní náro � nosti materiál � , výrazné sní�ení emisí 

CO2,

� Vyu�ití významného mno�ství R – materiálu,
� D� le�ité � vysoká náro � nost na technologickou káze � !
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Emulzní asfaltové sm � si

Provád� ní EAC 
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Emulzní asfaltové sm � si

Textura polo�ené vrstvy a kontrolní vývrty (EAC 11 + EAC 16)
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Penetra � ní makadam

Popis
� Aplikace nát � rové technologie ve více vrstvách
� Pou�íváme rychlošt � pnou 65 % ní KAE (horní vrstvy menší frakce) a 

silni � ní asfalt 70/100, p � íp. 160/220 (spodní vrstvy v � tší frakce). Dále 

pou�íváme frakce kameniva sestupn �  od frakce 32/63 a� po frakci 4/8, 
� Dávkování pojiva musí odpovídat frakci kameniva  (s estupn �  od ca 6 –

8 kg/m 2 a� po 1,6 – 1,9 kg/m 2),

� Pro dobré zaklín � ní kameniva a pro dosa�ení dostate � né únosnosti je   
nutné ka�dou vrstvu hutnit.

U�ití
� Úprava je vhodná pro zatí�ené lesní nebo hospodá �ské cesty,
� P�edpokladem je kvalitn �  p� ipravený podklad.
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Penetra � ní makadam

Ilustra� ní ukázka technologického postupu
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Studené obalované sm � si

Popis
� Asfaltová sm � s s max. velikostí zrna 5 mm, p � íp.8 mm vyráb � ná

klasickým zp � sobem na obalovn � ,
� Jako pojivo je pou�ívána pomalušt � pná zpravidla 60 % ní KAE

nebo specíální asfaltové pojivo (fluxované, � ed� né) se speciálními 

aditivy,
� Pojivo umo� � uje zpracování sm � si a� do teploty – 10°C

� Sm� s je dodávana voln �  lo�ená, � ast � ji balená (pytlovaná) s delší
skladovatelností v temperovaném skladu, chrán � ném p �ed UV

zá�ením. Skladovatelnost omezená p � i pou�ití KAE (pozvolné št � pení),

v p � ípad �  asfaltového fluxovaného pojiva pozor na pozvolné 
odpa �ování fluxantu/ �edidla.
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Studené obalované sm � si

Pou�ití
� Studená asfaltová sm � s je ur � ena pro lokální výspravy zejména v 

období, kdy není k dispozici jiná alternativa (zimní a akutní výspravy).   
P� i úprav �  receptury pojiva lze pou�ít i v jiných obdobích roku  jako  

do � asnou opravu nap � . p� i provád � ní pokládek a oprav in�. sítí, 

vyráb � ná klasickým zp � sobem na obalovn � ,
� Sm� s je vhodná pouze jako do � asná lokální výsprava. P � i provád � ní 

plošných prací musí být odstran � na a nahrazena,
� Nezbytné je dodr�ení technologického postupu (odstran � ní poškozené 

sm� si a ne � istot z výtluku, zarovnání hran, následné hutn � ní v tl. max. 

ca 40 mm (hlubší výtluky po vrstvách!), následný po syp pískem nebo j
emnou drtí.
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Studené obalované sm � si

N� které z mo�ností
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Ostatní výrobky

Které výrobky do této kategorie pat � í?
� Výsprávkové hmoty na bázi emulzního kalu
� Výsprávkové hmoty na bázi reaktivního asfaltu
� Barvitelné emulzní kaly
� Ochranné nát � ry odolné proti vlivu PH
� Separa� ní emulze
� Ochranné izola � ní nát � ry
� Studené zálivkové hmoty
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Výsprávkové emulzní kaly

Technologický postup
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Reaktivní asfalt

Postup práce se sm� sí s reaktivním asfaltem
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Barvitelné emulzní kaly

Technologický postup  
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Ochranné nát � ry proti vlivu PH

Dvouslo�kový výrobek

Povrch p�ed a po provedení 
ochranného nát� ru
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Studené zálivkové hmoty

Technologický postup 
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D� kujeme za Vaši pozornost !
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